
Fakta og billede: Testfakta i august 2015

Puder

Forbrugerkontakt
Cirkapris (SEK)
Fyldvægt (gram)

Fyld (materiale)

Betræk

Mærkning (LOGO)

Produktionsland

Pudens hvilehøjde, på ryggen/sideleje (mm)*
Maks. tryk mod hovedet (N/cm2)
Relativ fugtighed, (RH %)
Krympning, længde/bredde (%)

Trykaflastningsevne (40 %)
Åndbarhed (40 %)
Vaskebestandighed (20 %)

Kommentar

Udvalgte måleværdier fra testen

Testresultat bedømmelse 1 til 5, hvor 5 er bedst (vægt i den samlede bedømmelse i parentes)

Samlet bedømmelse 4,2

Höie
Exclusive

23 / 50
0,59
48,2

1,0 / 1,0

3,8
4,4
4,7

Bedst i test.

jysk.dk
285
550

Kuglefibre
(polyester)

65% polyester, 35%
bomuldscambric

Norge

Mio
Dagg Høj

27 / 56
0,63
50,9

1,0 / 5,0

3,7
4,3
4,3

4,1

God åndbarhed.
Holder formen

godt. 

mio.se
180
600

Polyestervat

Bomuldscambric

Kina

Kungsängen
Pude Høj

41 / 77
0,63
48,0

5,5 / 0,5

3,7
4,5
3,8

4,0

Bedste åndbarhed.
Holder formen

dårligere.

kungsangen.se
265
500

Kuglefibre
(polyester)

Bomuld

Litauen

Sova
Fast fiberpude

39/ 76
0,64
47,7

1,5 / 4,5

3,7
4,5
3,9

4,0

Bedste åndbarhed.
Holder formen

dårligere.

sova.se
450
500

Kuglefibre
(polyester)

Bomuldscambric

Danmark

Hemtex
John

22 / 46
0,60
50,5

1,5 / 6,0

3,8
4,3
4,1

4,0

God åndbarhed.
Dyrest.

hemtex.se
500
650

Polyestervat

Bomuld

Kina

Ikea
Axag, fastare

28 / 60
0,55
48,4

0,0 / 1,5

- -

3,9
4,4
3,4

4,0

Bedste trykaflast-
ningsevne.

Fyldet klumper
efter vask. Billigst.

ikea.dk
50

490

Polyestervat

Borstad Mikrofiber

Estland

Åhléns
Dunella Høj

44 / 83
0,77
67,6

1,5 / 5,5

3,4
3,1
3,8

3,4
Dårligere åndbar-

hed. Dårligere
trykaflastnings-
evne. Højeste

hvilehøjde.

ahlens.se
300
600

Fossflakes
(polyeten)

Bomuldscambric

Finland

Mille Notti
Varese 450

13 / 39
0,69
73,7

2,0 / 2,0

3,6
2,5
4,5

3,3

Holder formen
rigtig godt efter
vask. Dårligste

åndbarhed.

mille-notti.com
495
450

70% fossflakes (poly-
eten), 30% kugle-
fibre (polyester)

  Bomuldspercale

Polen

Syntet, høje - middelhøje 

* ikke karakterbedømt


